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Allgemein

Produktbeschreibung

Multifix HSF Seismic ist ein 2-Komponenten-Re-
aktionsharzmortel auf Basis eines styrolfreien
URETHAN HYBRID-Harzes und wird in einem 2-K-
Kartuschensystem (ST-Standardkartusche) geliefert.
Dieses Hochleistungsprodukt kann in Kombination
mit einem Hand-, Batterie- oder Druckluft-Auspress-
werkzeug und einem statischen Mischer verwendet
werden.

Es wurde speziell fur die Verankerung von Gewinde-
stangen, Bewehrungsstében oder Innengewinde-
stangenhulsen in Beton (auch Leichtbeton) entwickelt.
Aufgrund des hervorragenden

Eigenschaften und Vorteile

> Europaische Bewertung geman
EAD 330499-01-0601 (Option 1): ETA-24/0646

> Européische Bewertung nach TR 049
(Seismik C1 und C2): ETA-24/0646

> Européische Beurteilung nach EAD 330087-00-
0601 (Nachtraglicher Bewehrungsanschluss):
ETA-24/0648

> Européische technische Bewertung flr nachtrég-
lich eingebrachte Bewehrungsstahlverbindungen
(Bewehrungsstahl) mit verbessertem Spaltverhalten
unter statischer Belastung: ETA-24/0647

> Zertifiziert fur Trinkwasseranwendungen nach NSF-
Standard 61

Zertifizierungen

EJOT

Multifix HSF Seismic

Standverhaltens ist die Verwendbarkeit fir die Uber-
kopfanwendung gegeben. Multifix HSF Seismic
zeichnet sich durch ein breites Anwendungsspektrum
einschlieBlich seismischer Einwirkungen C1 + C2

mit einer Einbautemperatur von -5°C und einer An-
wendungstemperatur bis 160°C sowie durch eine
hohe chemische Bestandigkeit fur Anwendungen in
extre-men Umgebungen wie z.B. in Schwimmbadern
(Chlor) oder in Meeres-nahe (Salz) aus. Die breite
Palette an Zertifikaten, nationalen und inter-nationalen
Zulassungen, ermoglicht nahezu jeden Einsatz.

> FUr schwere Verankerungen - Verankerung und
nachtraglicher Bewehrungsanschluss

> Uberkopfmontage

> Geeignet fur Befestigungspunkte mit geringen

Rand- und Achsabstanden durch eine spreizkraft-

freie Verankerung

Hohe chemische Bestandigkeit

Geringe Geruchsemission

Hohe Biege- und Druckfestigkeit

Die Kartusche kann bis zum Ende der Haltbar-

keitsdauer wiederverwendet werden, indem der

statische Mischer ersetzt oder die Kartusche mit

der Verschlusskappe wieder verschlossen wird.
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TESTED

Certified to
NSF/ANSI 61
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Anwendungsbeispiele

> Geeignet fUr die Befestigung von Fassaden, Dachern, Holzkonstruktionen,
Metallkonstruktionen; Metallprofile, Saulen, Balken, Konsolen, Gelander,
Sanitéreinrichtungen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, nachtraglicher
Bewehrungsanschluss (Erweiterung oder Verstarkung) usw.

Verarbeitung und Lagerung

> Storage: store in a cold and dark place, storage temperature:

from +5°C up to +25 °C

> Shelf life: 18 months for cartridges

Anwendungsbereich und Verwendungszwecke

Multifix HSF Seismic

> Untergriinde: gerissener und ungerissener Beton, Leichtbeton, Porenbeton,
Naturstein (Achtung! Naturstein kann sich verfarben, deshalb vorab auf Eignung

prifen)

> Befestigungselemente: Gewindestangen (galvanisch oder feuerverzinkt, Edel-
stahl A4 oder HCR); Bewehrungsstabe; Innengewindehilsen; sonstige profilierte
Ankerstangen; Stahlprofile mit Hinterschnitten (z.B. gelochte Profile), usw.

> Temperaturbereich: -5°C bis zu +40°C Installationstemperatur;

Kartuschentemperatur min. +5°C; optimal +20°C;
Verankerungsgrundtemperatur nach vollstandiger Aushartung -40°C bis +160°C

Mechanische Eigenschaften (Mortel)

Eigenschaft Testmethode Ergebnis
UV-Bestandigkeit - Pass
Wasserdichtigkeit DIN EN 12390-8 0mm
Rohdichte - 1,78 kg / dm?3
Druckfestigkeit EN 196 Teil 1 126 N/ mm?
Biegezugfestigkeit EN 196 Teil 1 22 N/ mm?
Axiale Zugfestigkeit DIN EN IS0 527-2 15N/ mm?
E-Modul DIN EN IS0 527-2 8.300 N/ mm?
Schrumpf DIN 52450 1,8 %o

Hérte Shore A DIN EN ISO 868 97

Harte Shore D DIN EN ISO 868 -

Elektriker Widerstand IEC 93 7,2*108Q
Wérmeleitfahigkeit DIN EN 993-15 1,6 W /mK
Spez. Warmekapazitat DIN EN 993-15 1.090 J / kg ‘K
Reaktivitat

Temperatur im Verankerungsgrund Offene Verarbeitungszeit Aushértezeit in trockenem Verankerungsgrund”
-5°C bis -1°C 50 min. 50h

0°C bis +4°C 25 min. 35h

+5°C bis +9°C 15 min. 2h

+10°C bis +14°C 10 min. 1h

+15°C bis +19°C 6 min. 40 min.

+20°C bis +29°C 3 min. 30 min.

+30°C bis +40°C 2 min. 30 min.
Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C

" Die Aushartezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.
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Multifix HSF Seismic EJO-F

Verankerung in Beton

Montageanweisung

Bohrloch erstellen (HD, CD; HDB)

1a.

Hammerbohrer (HD) oder Pressluftbohrer (CD).

m‘: Bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser (Seite 8) und gewéhiter
Bohrlochtiefe erstellen. Weiter mit Schritt 2. Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

2a.

Hollow drill bit system (HDB)

Drill a hole into the base material to the size and embedment depth required by the selected anchor (see
page 8). This drilling system removes the dust and cleans the bore hole during drilling (all conditions).
Proceed with Step 3. In case of aborted drill hole, the drill hole shall be filled with mortar.

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

MAC: Reinigung fiir Bohrerdurchmesser d, < 20 mm und Bohrlochtiefe hy < 10d_ . (nur ungerissener Beton!)

nom (

I PR F— 2a.
Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstandig mit einer Handpumpe (Seite 7) ausblasen.
————

ey

2b.
Biirstendurchmesser priifen (Seite 8). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbiirste > d; i (Seite 8)
"'—-' - minimum 4x mit Drehbewegungen auszubiirsten. Bei tiefen Bohrlochern geeignete Biirstenverlangerung

benutzen.

2c.
AbschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollsténdig mit einer Handpumpe (Seite 7)

— ausblasen.

ey
Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mértels vor erneutem Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung
unmittelbar vor dem Injizieren des Mortels zu wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe - Germany
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Multifix HSF Seismic EJO-F

CAC: Reinigung in trockenen, feuchten und wassergefiillten Bohrléchern fiir alle Durchmesser in ungerissenem Beton

2a.
= g =p Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft (min. 6 bar) (Seite 7) ausblasen, bis
die ausstromende Luft staubfrei ist. Bei tiefen Bohrléchern sind Verldngerungen zu verwenden.
+ 1,(3
2b.
Brstendurchmesser priifen (Seite 8). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbiirste > d, . (Seite 8)
"_- - minimum 2x mit Drehbewegungen auszubiirsten. Wird der Bohrlochgrund mit der Biirste nicht

. erreicht, muss eine Biirstenverldngerung verwendet werden.

2c.
AbschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 2x vollsténdig mit Druckluft (min. 6 bar)

- (Seite 7) ausblasen, bis die ausstromende Luft staubfrei ist. Bei tiefen Bohrléchern sind Verlangerungen
ol zu verwenden.

3.

Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartusche in eine geeignete
___.__—H] Auspresspistole einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die maximale Verarbeitungszeit

: 7y (Seite 4/5) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

4.
Vor dem Injizieren des Mortels die geforderte Setztiefe auf der Ankerstange markieren.

5.
Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Daher den Vorlauf solange
verwerfen, bis sich eine gleichméBig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hiibe.

6.
Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmértel befiillen. Langsames Zuriick-

4 = ziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von Lufteinschliissen.
Wird der Bohrlochgrund nicht erreicht, muss eine passende Mischerverlédngerung verwendet werden.
Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Seite 4/5) sind zu beachten.

7.

Verfiillstutzen und Mischerverlangerung sind gem. Seite 8 fiir die folgenden Anwendungen zu

. =5 verwenden:

¢ Horizontalmontage (horizontal Richtung) und Bodenmontage (vertikal Richtung nach unten):
Bohrer-@ d; > 18 mm und Setztiefe h,, > 250mm

= J « (Iberkopfmontage (vertikale Richtung nach oben): Bohrer-0 d, =18 mm.

Den Mischer, die Mischerverldngerung und den Verfiillstutzen vor dem Injizieren zusammenstecken.
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Multifix HSF Seismic EJOF

8.
I Den Verfiillstutzen bis zum Bohrlochgrund einfiihren und den Mértel injizieren.
x - Wird der Bohrlochgrund nicht erreicht, muss eine passende Mischerverldngerung verwendet werden.
Wahrend des Initiierens wird der Verfiillstutzen durch den Staudruck des Mortels auf natiirliche Weise
E aus dem Bohrloch gedriickt. Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Seite 4/5) sind zu beachten.

9.
I Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe einfiihren.

r = 1 m Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, 01 und anderen Fremdmaterialien sein.

10
I .K’f Nach der Installation des Ankers muss der Ringspalt zwischen Ankerstange und Beton, bei Durch-
:t steckmontage zusatzlich auch Anbauteil, komplett mit Mortel ausgefillt sein. Tritt keine Masse nach
¥ Erreichen der Verankerungstiefe heraus, ist diese Voraussetzung nicht erfiillt und die Anwendung muss
H @ vor Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt werden.
11.

Bei Uberkopfmontage ist die Ankerstange bis zum Start der Aushartung zu fixieren (z.B. Holzkeile).

12
Die angegebene Aushértezeit muss eingehalten werden. Anker wéhrend der Aushértezeit nicht bewegen
oder belasten. (siehe Seite 4).

13.

Nach vollsténdiger Aushértung kann das Anbauteil mit bis zu dem maximalen Drehmoment (Seite 8)
montiert werden. Die Mutter muss mit einem kalibriertem Drehmomentschliissel festgezogen werden.
Optional kann der Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil mit Mdrtel verfiillt werden. Dafiir
Unterlegscheibe durch Verfiillscheibe ersetzen und Mischerreduzierung auf den Mischer stecken. Der
Ringspalt ist verfiillt, wenn Mortel austritt.

Montagezubehor

MAC - Handpumpe (Volumen 750 ml)

Bohrerdurchmesser (d): 10 mm bis 20 mm -
Bohrlochtiefe (h): < 10d_

Nur im ungerissenen Beton

CAC - Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar) ¥
Bohrernenndurchmesser (d,): alle Durchmesser

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe - Germany
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Multifix HSF Seismic

HDB — Hohlbohrersystem

Bohrerdurchmesser (d): alle Durchmesser

Das Hohlbohrersystem besteht aus dem Heller Duster
Expert Hohlbohrer und einem Klasse M Staubsauger
mit einem minimalen Unterdruck von 253 hPa und einer
Durchflussmenge von Minimum 150 m3/h (42 I/s).

EJOT
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. d, d, dy o - Installationsrichtung
Ankerstangen Betonstahl :‘::;gf:]mse Bohrer - 0 Biirsten - ¢ min. \slfur::;ln und Anwendung von
9 HD Biirsten - o Verfiillstutzen
[mm) [mm) [mm] [mm) H mm)[mm) | (] v s s
M8 8 - 10 RBT 10 11,5 10,5
M10 8/10 1G-M6 12 RBT 12 13,5 12,5
No piston plug required
M12 10/12 1G-M8 14 RBT 14 15,5 14,5
- 12 - 16 RBT 16 17,5 16,5
M16 14 1G-M10 18 RBT 18 20,0 18,5 VS 18
- 16 - 20 RBT 20 22,0 20,5 VS 20
M20 - 1G-M12 22 RBT 22 24,0 22,5 VS 22
- 20 - 25 RBT 25 27,0 25,5 VS 25 h> h>
M24 - 1G-M16 28 RBT 28 30,0 28,5 VS 28 250 250 all
M27 24/25 - 30 RBT 30 318 305 |VS30 mm. | mm
- 24/25 - 32 RBT 32 34,0 32,5 VS 32
M30 28 1G-M20 35 RBT 35 37,0 355 VS 35
- 32 - 40 RBT 40 43,5 40,5 VS 40
Montagekennwerte
DiibelgroBe (Ankerstangen) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
AuBendurchmesser des
Ankers d=d, [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30
Bohrernenndurchmesser d, [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35
Ny min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120
Effektive Verankerungstiefe
Nyt max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600
x:’(::t:c'; Lo |mm 12 14 18 22 26 30 33
Durchgangsloch im anzuschlie- ged;<
Benden Bauteil » ~
Durchsteck mm |12 14 16 20 2% 30 33 40
montage d,
Maximales Montagedrehmoment | T, < [mm] 10 20 402 60 100 170 250 300
Mindestbauteildicke N [mm] h, +30 mm =100 mm h,, +2d,

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe - Germany
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Multifix HSF Seismic

EJOT

DiibelgroBe (Ankerstangen) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Minimaler Achsabstand S [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140
Minimaler Randabstand C.i [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80

" Bei Anwendung unter seismischer Belastung darf der Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil maximal d, + 1 mm betragen oder alternativ ist der Ring-
spalt zwischen Anbauteil und Ankerstange kraftschliissig mit Mortel zu verfiillen.
2 Das maximale Drehmoment fiir M12 mit Stahl der Giiteklasse 4,6 betragt 35 Nm.

DiibelgroBe (Betonstahl) g8 " 10" |@g12Y |[g14 016 020" |@24" [@25" |028 032
AuBendurchmesser des Ankers d=d,. [mm] 8 10 12 14 16 20 25 25 28 32
Bohrernenndurchmesser d, [mm] 10 |12 ({12 |14 |14 |16 |18 20 25 30 (3230|3235 40

Nyt min [mm] 60 60 70 75 80 90 96 100 112 128
Effektive Verankerungstiefe

Pt max [mm] 160 200 240 280 320 400 480 500 560 640

h,+30 mm
. - "

Mindestbauteildicke ho [mm] 100 mm h, +2d,
Minimaler Achsabstand S [mm] 40 50 60 70 75 95 120 120 130 150
Minimaler Randabstand C.in [mm] 35 40 45 50 50 60 70 70 75 85
" Beide nominalen Bohrlochdurchmesser d0 kdnnen verwendet werden.
DiibelgroBe (innengewinderankerstange) 1G-M6 1G-M8 1G-M10 1G-M12 1G-M16 1G-M20
Innendurchmesser des Ankers d, [mm] 6 8 10 12 16 20
AuBendurchmesser des Ankers V' (d=d__ [mm] 10 12 16 20 24 30
Bohrernenndurchmesser d, [mm] 12 14 18 22 28 35

Nyt in [mm] 60 70 80 90 96 120
Effektive Verankerungstiefe

Nyt ma [mm] 200 240 320 400 480 600
Durchgangsloch im anzuschlie-
Benden Bauteil d, [mm] 7 9 12 14 18 22
Maximales Montagedrehmoment | T [Nm] 10 10 20 40 60 100
Einschraublénge (min/max) I [mm] 8/20 8/20 10/25 12/30 16/32 20/40
Mindestbauteildicke ho [mm] h, + 30 mm =100 mm h, +2d,
Minimaler Achsabstand Siin [mm] 50 60 75 95 115 140
Minimaler Randabstand Coin [mm] 40 45 50 60 65 80

"metrischem Gewinde gemaB EN 1993-1-8:2005+AC:2009
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Multifix HSF Seismic EJO-F

Empfohlene Lasten

Gewindestangen

Die empfohlenen Lastwerte gelten nur fur Einzelanker zur Gberschlagigen Bemessung wenn die
folgenden Bedingungen eingehalten sind:

cz15xh, | s=30xh, | h=2xh,

Y_ . =1,0; Anteil permanenten Einwirkungen zur Gesamteinwirkung = ‘POSUS siehe Tabelle unten.
Die empfohlenen Lastwerte wurden unter Bertcksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte fur

den Widerstand aus der ETA und einem Teilsicherheitsbeiwert fUr die Einwirkungen von y=1,4.
berechnet, der Teilsicherheitsbeiwert fUr Erdbebenbelastung ist y1 = 1,0.

Sind die aufgefihrten Bedingungen nicht eingehalten, missen die Lasten gem. EN 1992-4,
neu berechnet werden. FUr weitere Details ist die ETA-24/0646 zu beachten.

Zuléssige Lasten fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
> Stahlqualitat 8.8
> Beton - C20/25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 mM27 M30
> Hammer- (HD) und Druckluftbohren (CD)
> trockener, feuchter Beton
ungerissen Nm’sm [kN] 13,8 20,0 27,0 32,7 51,9 71,3 92,6 103,9
80°C /50°C " N, [kN] 6,7 10,1 15,8 22,9 36,3 49,9 64,8 72,7
Poe=079  |gerissen [N |[KN] 6,7 10,1 15,8 229 36,3 499 64,8 72,7
» N oacz [kN] NPA NPA 10,0 14,7 23,5 24,3 NPA NPA
é, ungerissen | N .. [kN] 13,8 18,8 27,0 32,7 51,9 713 92,6 103,9
S
@ |120°G/72°C " Nt [kN] 57 88 13,8 22,4 35,6 45,2 60,6 72,7
% ¥, =075 gerissen N ..o, [kN] 57 8,38 13,8 224 35,6 452 60,6 72,7
E N aco [kN] NPA NPA 8,6 12,6 19,9 21,1 NPA NPA
ungerissen | N .. [kN] 11,5 14,8 21,7 29,9 483 67,9 90,9 103,9
160°C / 100°C " N ot [kN] 53 7,4 11,8 19,4 30,5 41,5 55,5 66,6
=066 lgerissen [N |KN] 53 74 118 19,4 30,5 415 55,5 66,6
N caco [kN] NPA NPA 6,9 11,3 17,8 19,0 NPA NPA
ungerissen me [kN] 9,7 11,9 16,5 20,8 34,1 48,1 63,5 72,3
Empfohlene Querzugs- Vo [kN] 6,9 8,4 11,7 14,8 24,2 34,0 45,0 51,2
last ohne Hebelarm % | o iocen [ Viwoqor kN] 6,9 8,4 17 14,8 24,2 34,0 45,0 51,2
oot [kN] NPA NPA 11,7 14,8 24,2 34,0 45,0 51,2
Setztiefe h, [mm] 80 90 110 125 170 210 250 270
Randabstand c= [mm] 120 135 165 187,5 255 315 375 405
Achsabstand s> [mm] 240 270 330 375 510 630 750 810

" Kurzzeit-Temperatur/ Langzeit-Temperatur.

2 Querzuglasten sind giiltig fir alle Temperaturbereiche.

3 Bei seismischer Einwirkungen muss der Ringspalt zwischen Ankerstange und Durchgangsloch des Anbauteils mit Mortel verfiillt
werden, andernfalls muss a_ = 0,5 acc. to ETA-24/0646 beriicksichtigt werden.

N star Vree.st = EMPTohlene Lasten bei statischer und quasi-statischer Einwirkung
eceqr Vroceg = EMPTohlene Lasten bei seismischer Einwirkung

NPA = Keine Leistung bewertet
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Multifix HSF Seismic

Empfohlene Lasten

Innengewindeankerstangen

Die empfohlenen Lastwerte gelten nur fur Einzelanker zur Gberschlagigen Bemessung wenn die
folgenden Bedingungen eingehalten sind:

cz15xh, | s=30xh, | h=2xh,

Y_ . =1,0; Anteil permanenten Einwirkungen zur Gesamteinwirkung = ‘POSUS siehe Tabelle unten.
Die empfohlenen Lastwerte wurden unter Bertcksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte fur

den Widerstand aus der ETA und einem Teilsicherheitsbeiwert fUr die Einwirkungen von y=1,4.
berechnet, der Teilsicherheitsbeiwert fUr Erdbebenbelastung ist y1 = 1,0.

Sind die aufgefihrten Bedingungen nicht eingehalten, missen die Lasten gem. EN 1992-4,
neu berechnet werden. FUr weitere Details ist die ETA-24/0646 zu beachten.

EJOT

=)

Zuléssige Lasten fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
> Stahlqualitat 8.8
> Beton - C20/25 IG-M6 1G-M8 IG-M10 1G-M12 1G-M16 1G-M20
> Hammer- (HD) und Druckluftbohren (CD)
> trockener, feuchter Beton
80°C/50°C" |ungerissen | N . [kN] 7,6 13,8 21,9 31,9 57,6 93,3
g P =079 | cracked N s kN] 7,6 138 21,9 31,9 49,9 76,8
ﬁ 120°C/72°C" | ungerissen chm [kN] 7,6 13,8 21,9 31,9 57,6 93,3
o
= | V=075 |cracked [N, kN |76 138 219 319 452 75,4
ug_; 160°C / 100°C " ungerissen N,ecvsm [kN] 7,6 13,8 21,9 31,9 57,6 93,3
Wy = 0.66 cracked N st [kN] 7.4 11,8 19,4 30,5 415 69,1
Empfohlene Querzugs- ungerissen |V . [kN] 4,6 8,6 13,1 19,4 34,9 56,0
last ohne Hebelarm % | gerigsen |V kN] 46 8,6 13,1 19,4 34,9 56,0
Setztiefe h [mm] 90 110 125 170 210 280
Randabstand c=> [mm] 135 165 185 255 315 420
Achsabstand S [mm] 270 330 370 510 630 840

" Kurzzeit-Temperatur/ Langzeit-Temperatur.

2 Querzuglasten sind giiltig fiir alle Temperaturbereiche.

3 Bei seismischer Einwirkungen muss der Ringspalt zwischen Ankerstange und Durchgangsloch des Anbauteils mit Mortel verfiillt
werden, andernfalls muss a,,= 0,5 acc. to ETA-24/0646 berlicksichtigt werden.

ecstat Vreo st = EMPfOhlene Lasten bei statischer und quasi-statischer Einwirkung

mleq,vmvw = Empfohlene Lasten bei seismischer Einwirkung
NPA = Keine Leistung bewertet

N
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Multifix HSF Seismic EJO-F

Empfohlene Lasten

Betonstahl

Die empfohlenen Lastwerte gelten nur fur Einzelanker zur Gberschlagigen Bemessung wenn die
folgenden Bedingungen eingehalten sind:

cz15xh, | s=30xh, | h=2xh,

Y_ . =1,0; Anteil permanenten Einwirkungen zur Gesamteinwirkung = ‘POSUS siehe Tabelle unten.
Die empfohlenen Lastwerte wurden unter Bertcksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte fur

den Widerstand aus der ETA und einem Teilsicherheitsbeiwert fUr die Einwirkungen von y=1,4.
berechnet, der Teilsicherheitsbeiwert fUr Erdbebenbelastung ist y1 = 1,0.

Sind die aufgefihrten Bedingungen nicht eingehalten, missen die Lasten gem. EN 1992-4,
neu berechnet werden. FUr weitere Details ist die ETA-24/0648 zu beachten.

Zuléssige Lasten fiir eine Nutzungsdauer von 50 Jahren
> Stahlqualitat 8.8
> Beton - C20/25 08 010 012 014 016 020 024 025 028 032
> Hammer- (HD) und Druckluftbohren (CD)
> trockener, feuchter Beton
ungerissen | N o [kN] 13,4 18,8 27,0 28,9 32,7 51,9 68,8 71,3 92,6 103,9
o °oC 1)
800 C/50°C N sat [kN] 53 74 11,8 15,7 19,4 33,1 478 49,9 64,8 72,7
W, =079 gerissen :
] Noooacr | (KNI 53 74 11,8 15,7 19,4 33,1 478 49,9 64,8 72,7
,% ungerissen | N o [kN] 12,4 16,2 23,7 28,9 32,7 51,9 68,8 71,3 92,6 103,9
& 1120°C/72°C"
k) 0 ) N sat [kN] 43 6,7 9,9 13,2 16,5 28,0 40,5 471 62,8 72,7
5 | ¥u=07 gerissen :
s Noooacr | (KNI 43 6,7 9,9 13,2 16,5 28,0 40,5 471 62,8 72,7
. ungerissen | N [kN] 9,1 12,8 18,8 21,7 26,9 458 66,2 70,7 89,0 103,9
160°C/100°C "
0 ) N st [kN] 38 6,1 8,9 12,0 15,0 254 36,8 39,3 52,4 64,6
W, =066 gerissen :
Nooogor | (KNI 38 6,1 8,9 12,0 15,0 25,4 36,8 39,3 52,4 64,6
ungerissen [V _ [kN] 6,7 10,5 14,8 18,0 20,8 34,1 46,4 48,4 63,8 73,0
Empfohlene Querzugs- :
last ohne Hebelarm 29 gerissen Vieosur | [KN] 6.7 84 117|128 148 |242 [328 [343 |452 |517
Vigeeact [kN] 6,5 8,4 11,7 12,8 14,8 24,2 32,8 34,3 45,2 51,7
Setztiefe h, [mm] 80 90 110 115 125 170 205 210 250 270
Randabstand c= [mm] 120 135 165 175 185 255 310 315 375 405
Achsabstand s> [mm] 240 270 330 350 370 510 620 630 750 810

" Kurzzeit-Temperatur/ Langzeit-Temperatur.

2 Querzuglasten sind giiltig fiir alle Temperaturbereiche.

3 Bei seismischer Einwirkungen muss der Ringspalt zwischen Ankerstange und Durchgangsloch des Anbauteils mit Mortel verfiillt
werden, andernfalls muss a,, =05acc.to ETA-24/0646 beriicksichtigt werden.

Nee v Vieosiae = EMPTohlene Lasten bei statischer und quasi-statischer Einwirkung

ecor Vieoeq = EMPTohiene Lasten bei seismischer Einwirkung
NPA = Keine Leistung bewertet
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Feuerwirderstand

Die empfohlenen Feuerwiderstandslasten sind hinsichtlich ihrer Feuerwiderstandseigenschaften

als Ankeranwendungen in einseitig brandbeanspruchten Wanden und Decken bewertet.
Die Bewertung gemaB dem Gutachten EBB 170019_1 basiert auf Prifungen nach
DIN EN 1363-1: 2012 und dem Technischen Bericht TR020.
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Die in der folgenden Tabelle empfohlenen Feuerwiderstande fur Zug- und Querzugbelastung, sind

gultig, wenn die folgenden Bedingungen erfullt sind:

> Beton min. C20/25

c=20xh,

s24,0xh,

Gewindestangen verzinkt: Festigkeitsklasse min. 5.8 (EN 1993-1-8:2005+AC:2009)

V V V V

(EN ISO 3506-1:2009)

Gewindestangen aus Edelstahl und hochkorrossionsbestandigem Stahl: Festigkeitsklasse min. 70

Die Berechnung der empfohlenen Lasten erfolgte unter Berlcksichtigung des Teilsicherheitsbeiwert

flr den Feuerwiderstand v, ; = 1,0 und einem Teilsicherheitsbeiwert flr die Einwirkungen von y, = 1,0.

EJOT

Zuldssige Last N, .. in Abhdnigkeit von der Feuerwiderstandszeit in Minuten
ﬁ:miefe Durchmesser | R30 R60 R90 R120

ungerissen | gerissen ungerissen | gerissen ungerissen | gerissen ungerissen gerissen
[mm] [mm] [kN] (kN] (kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
60 0,71 0,71 0,56 0,56 0,14 0,10 0,14 0,10
65 0,71 0,71 0,56 0,56 0,29 0,22 0,15 0,11
70 0,71 0,71 0,56 0,56 0,41 0,37 0,16 0,12
75 M8 0,71 0,71 0,56 0,56 0,41 0,41 0,24 0,18
80 0,71 0,71 0,56 0,56 0,41 0,41 0,33 0,32
85 0,71 0,71 0,56 0,56 0,41 0,41 0,33 0,33
>90 0,71 0,71 0,56 0,56 0,41 0,41 0,33 0,33

Stahlversagen ist fiir die Werte in den grauen Zellen maBgebend.
Zwischenwerte kénnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zuldssig.
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EJOT

Zuléssige Last N

rec,fi(t)

in Abhdnigkeit von der Feuerwiderstandszeit in Minuten

‘:':wefe Durchmesser | R30 R60 R9O R120
ungerissen gerissen ungerissen gerissen ungerissen gerissen ungerissen gerissen

(mm] (mm] kN] kN] [kN] [kN] [kN] [kN] kN] [kN]
60 142 142 0,58 0,44 0,17 0,13 0,17 0,13
65 142 142 0,95 0,71 0,18 0,14 0,18 0,14
70 142 142 111 1,07 0,34 0,25 0,20 0,15
75 142 142 111 111 0,60 0,45 021 0,16
80 M10 142 142 111 111 0,79 0,70 0,28 0,21
85 142 142 111 111 0,79 0,79 0,52 0,39
90 1,42 142 111 111 0,79 0,79 0,63 0,61
95 142 142 111 111 0,79 0,79 0,63 0,63
>100 1,42 1,42 1,11 1,11 0,79 0,79 0,63 0,63
70 3,03 3,03 115 0,86 0,24 0,18 0,24 0,18
75 3,03 3,03 1,71 1,28 0,40 0,30 0,25 0,19
80 3,03 3,03 228 182 0,72 0,54 0,27 0,20
85 3,03 3,03 228 2,28 112 0,84 0,32 0,24
90 Mi2 3,03 3,03 228 228 1,60 122 0,61 0,46
95 3,03 3,03 228 228 1,60 1,60 0,96 072
100 3,03 3,03 228 228 1,60 1,60 118 1,04
105 3,03 3,03 228 228 1,60 1,60 1,18 118
2110 3,03 3,03 2,28 228 1,60 1,60 1,18 1,18
80 5,65 5,65 1,66 125 0,36 0,27 0,36 0,27
85 5,65 5,65 2,41 18 0,58 0,44 0,38 0,29
90 5,65 5,65 334 2,50 1,02 076 0,41 0,31
95 5,65 5,65 424 3,36 155 1,16 0,43 0,32
100 5,65 5,65 424 424 221 1,65 0,83 0,62
105 \e 5,65 5,65 424 4,24 2,98 2,26 1,29 0,97
110 5,65 5,65 4,24 424 2,98 2,08 1,86 139
115 5,65 5,65 424 424 2,98 2,98 2,20 1,90
120 5,65 5,65 424 4,24 2,98 2,98 2,20 2,20
125 5,65 5,65 424 424 2,98 2,98 2,20 2,20
90 8,82 8,82 2,45 1,84 0,51 0,38 0,51 0,38
95 8,82 8,82 342 2,56 0,90 0,67 0,54 0,40
100 8,82 8,82 4,60 345 147 1,10 0,57 0,42
105 8,82 8,82 6,01 451 2,15 161 0,64 0,48
110 8,82 8,82 6,62 577 2,98 2,24 115 0,86
115 M20 8,82 8,82 6,62 6,62 3,08 2,99 175 131
120 8,82 8,82 6,62 6,62 4,66 3,89 2,46 1,84
125 8,82 8,82 6,62 6,62 4,66 3,89 3,30 249
130 8,82 8,82 6,62 6,62 4,66 3,89 343 323
135 8,82 8,82 6,62 6,62 4,66 3,89 343 343
> 140 8,82 8,82 6,62 6,62 4,66 3,89 343 343

Stahlversagen ist fiir die Werte in den grauen Zellen maBgebend.

Zwischenwerte kdnnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zuldssig.
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EJOT

Zulassige Last N

recfit)

in Abhénigkeit von der Feuerwiderstandszeit in Minuten

‘:':wefe Durchmesser R30 R60 R90 R120

ungerissen | gerissen ungerissen | gerissen ungerissen | gerissen ungerissen | gerissen
[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
95 12,71 10,16 2,52 1,89 0,64 0,48 0,64 0,48
100 12,71 12,48 3,54 2,66 0,73 0,54 0,68 0,51
105 12,71 12,71 4,76 3,57 1,35 1,01 0,71 0,53
110 12,71 12,71 6,23 4,67 2,07 1,55 0,75 0,56
115 12,71 12,71 797 5,98 2,93 2,20 0,95 0,71
120 12,71 12,71 9,53 7,49 3,96 2,97 1,59 1,19
125 a4 12,71 12,71 9,53 9,25 518 3,89 2,32 1,74
130 12,71 12,71 9,53 9,53 6,61 4,96 3,19 2,39
135 12,71 12,71 9,63 9,53 6,71 6,22 4,20 3,15
140 12,71 12,71 9,53 9,53 6,71 6,71 4,94 4,05
145 12,71 12,71 9,53 9,53 6,71 6,71 4,94 4,94
=150 12,71 12,71 9,53 9,53 6,71 6,71 4,94 4,94
108 16,52 16,52 5,27 3,95 1,43 1,07 0,82 0,62
115 16,52 16,52 6,85 513 2,21 1,66 0,88 0,66
120 16,52 16,52 8,72 6,54 3,15 2,36 0,92 0,69
125 16,52 16,52 10,87 8,16 4,24 3,18 1,62 1,22
130 16,52 16,52 12,39 9,99 5,52 4,14 2,40 1,80
135 M27 16,52 16,52 12,39 12,09 7,02 5,26 3,32 2,49
140 16,52 16,52 12,39 12,09 8,72 6,58 4,39 3,29
145 16,52 16,52 12,39 12,09 8,72 8,10 5,66 4,24
150 16,52 16,52 12,39 12,09 8,72 8,72 6,43 5,32
155 16,52 16,52 12,39 12,09 8,72 8,72 6,43 6,43
> 160 16,52 16,52 12,39 12,09 8,72 8,72 6,43 6,43
120 20,20 20,20 7,62 5,72 2,42 1,81 1,02 0,76
125 20,20 20,20 9,62 7,21 3,41 2,56 1,06 0,80
130 20,20 20,20 11,91 8,93 4,58 3,43 1,68 1,26
135 20,20 20,20 14,53 10,90 5,94 4,46 2,52 1,89
140 20,20 20,20 15,15 13,13 7,53 5,65 3,50 2,62
145 M30 20,20 20,20 15,15 15,15 9,37 7,03 4,63 347
150 20,20 20,20 15,15 15,15 10,66 8,61 5,95 4,46
155 20,20 20,20 15,15 15,15 10,66 10,41 7,46 5,59
160 20,20 20,20 15,15 15,15 10,66 10,66 7,85 6,90
165 20,20 20,20 15,15 15,15 10,66 10,66 7,85 7,85
=170 20,20 20,20 15,15 15,15 10,66 10,66 7,85 7,85
Stahlversagen ist fiir die Werte in den grauen Zellen maBgebend.
Zwischenwerte kénnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zuléssig.
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Nachtraglicher Bewahrungsanschlusss

Montageanweisung

A) Bohrloch erstellen

Achtung: Vor dem Bohren, karbonatisierten Beton entfernen und Kontaktflache reinigen. Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

1a.

I Hammer (HD) oder Druckluftbohren (CD).

W‘: Bohrloch mit dem Durchmesser und der Bohrlochtiefe entsprechend des gewéhiten Bewehrungseisens
mit Hammerbohrer (HD) oder Druckluftbohrer (CD) in den Untergrund bohren.

Weiter mit Schritt B1.
4w

1h.

Hohlbohrersystem (HDB)

Bohrloch mit dem Durchmesser und der Bohrlochtiefe entsprechend des gewéhiten Bewehrungseisens
in den Untergrund bohr en. Das Hohlbohrersystem entfernt den Bohrstaub und reinigt das Bohrloch
wahrend des Bohrens.

Weiter mit Schritt C.

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

B) Bohrlochreinigung

MAC: Reinigung fiir Bohrerdurchmesser d; < 20 mm und Bohrlochtiefe hy < 10d

L 2a.
" = 4' _u Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstandig mit einer Handpumpe (Seite 18) ausblasen
h 2h.
" Biirstendurchmesser priifen (Seite 20). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbirste > d, .
-"_-' - (Seite 20) mindestens 4x mittels Drehbewegungen auszubiirsten. Bei tiefen Bohrldchern ist eine
. geeignete Birstenverlangerung zu benutzen.
b 4Wr 4

¢ 2c.
" - 4 -+ AbschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollstindig mit einer Handpumpe
| ] (Seite 18) ausblasen.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mértels vor erneutem Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung un-
mittelbar vor dem Injizieren des Mértels zu wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.
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CAC: Reinigung fiir alle Bohrlochdurchmesser und Bohrlochtiefen

- 2a.
i ot Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft (min. 6 bar) (Seite 18) ausblasen, bis
- die ausstromende Luft staubfrei ist. Bei tiefen Bohrléchern sind Verldngerungen zu verwenden

= 2b.
I Brstendurchmesser priifen (Seite 20). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbiirste > d, . (Seite 20)
».:: minimum 2x mit Drehbewegungen auszubiirsten. Wird der Bohrlochgrund mit der Biirste
. nicht erreicht, muss eine Biirstenverldngerung verwendet werden.
x A4Wr 2
- 2c.
i = =p AbschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft (min. 6 bar)

- (Seite 18) ausblasen, bis die ausstrémende Luft staubfrei ist. Bei tiefen Bohrléchern sind Verldngerungen

zu verwenden.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mértels vor erneutem Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung un-
mittelbar vor dem Injizieren des Mértels zu wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrlochs fiihren.

Montagezubehor
Handschiebeventil mit Druckluftschlauch SDS Plus Adapter
(min 6 bar)

[ ¢ e

Burste RBT und Burstenverlangerung HDB - Hohlbohrer

Handpumpe (Volumen 750 ml)
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C) Vorbereitung von Kartusche und Bewehrungsstab

3.

Die Kappe von der Kartusche entfernen und den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche auf-

schrauben und Kartusche in eine geeignete Auspresspistole einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung
lénger als die empfohlene Verarbeitungszeit (Seite 4) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmi-
scher zu erneuern.

3a.
Bei Verwendung der Mischerverldngerung VL16/1,8 muss die Spitze des Mischers an der Position "X"
abgeschnitten werden

3h.

Vor dem Injizieren des Martels ist die Setztiefe auf dem Bewehrungsstab markieren (z. B. mit Klebe-
band). Danach den Bewehrungsstab in das leere Bohrloch einfiihren, um die korrekte Bohrlochtiefe
|, berpriifen. Der Bewehrungsstab sollte schmutz-, fett- und Glfrei sein.

3c.

Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung des Bewehrungseisens geeignet. Vor dem Injizieren ins Bohr-
loch, unvermischten Mortel solange verwerfen, bis sich eine gleichméBige graue Mischfarbe eingestellt
hat, jedoch mindesten 3 volle Hiibe.

D) Befiillen des Bohrlochs

5a 2
5a

4.

Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. 2/3 mit Verbundmértel befiillen.

Langsames Zuriickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von Luftein-
schliissen. Fiir Setztiefen groBer 190 mm passende Mischerverldngerung verwenden.

Fiir die Horizontal- oder Uberkopfmontage sowie bei Bohrlgchern tiefer als 240 mm sind zwingend
Verfiillstutzen zu verwenden.

Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Seite 4) sind zu beachten.
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1 level mark

! || T ————— ]

Auf Mischer und Mischerverlangerung mussen Mortel-Fullmarke | und Verankerungstiefe | resp. |
einem Klebeband oder Textmarker markiert werden.

Grobe Abschétzung: | =1/3 "1,
Solange das Bohrloch mit Mortel beflllen, bis die Mértel-Flllmarke Markierung | sichtbar wird.

Optimales Mértelvolumen: | =1 rep. |, *(1,2*@%d, 2*0,2) [mm]

e,ges

Bursten, Verfullstutzen, maximale Verankerungstiefe und
Mischerverlangerung, Hammer- (HD)und Druckluftbohren (CD)

EJOT

mit

e,ges

Kartuschen: Alle GriBen Kartusche: side-by-side
Bohr-0 dy o (825 ml)
sab |29 d ' Verfilll-
anker b . Hand- oder Akkugerat Druckluftpistole Hand- oder Akkugerét
0 0 | |Birsten-0 |min. stutzen
"D cD Biirsten-0 | Mischer- Mischer- Mischer-
wmax verldngerung | vma verldngerung | vmex verlangerung
(mm] | [mm] |[mm] |[mm] {[-] |[mm] |[mm] [l [cm] [l [cm] [l [cm] [l
8 - 12 - RB12 | 13,5 | 12,5 - 80 80
VL 10/0,75
10 - 14 - RB14 | 15,2 | 14,5 VS14 100
12 M12 16 RB16 | 17,5 | 16,5 VS16 70 100 120
14 - 18 RB18 | 20,0 | 18,5 VS18 140
16 M16 20 RB20 | 22,0 |20,5 VS20 160
M20 25 - RB25 | 27,0 | 25,5 VS25
20 VL 10/0,75 VL 10/0,75
- - 26 RB26 | 28,0 | 26,5 VS25 70
VL 16/1,8
22 - 28 RB28 | 30,0 | 28,5 VS28 200
24 32 RB32 | 34,0 32,5 VS32 50
25 M24 32 RB32 | 34,0 | 32,5 VS32 5
28 - 35 RB35 | 37,0 | 35,5 VS35 200
32 - 40 RB40 | 43,5 [40,5 VS40
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Bursten, Verfullstutzen, maximale Verankerungstiefe und
Mischerverlangerung,Hammerbohren mit Hohlbohrsystem (HDB)

Kartuschen: Alle GroBen Kartusche: side-by-side
Bohr-0 Ay o (825 ml)
stab |20 d ’ Verfiil-
anker o . Hand- oder Akku-Pistole | Druckluftpistole Hand- oder Akku-Pistole
0 0 Biirsten-0 min. stutzen
HDB Biirsten-0 | Mischerver- | Mischer- Mischer-

vmax langerung vimax verldngerung | ™ verldngerung
[mm] [mm] [mm] -] [mm] | [mm] -] [cm] [ [cm] [ [em] -]
8 - 12 - 80 80

VL 10/0,75
10 - 14 VS14 100
12 M12 16 VS16 70
100

14 - 18 VS18
16 M16 20 VS20
20 M20 25 Keine Reinigung erforderlich | VS25 VL 10/0,75 20 VL 10/0,75
22 - 28 VS28 100 VL 16/1,8
24 - 32 VS32

50
25 M24 32 VS32

50
28 - 35 VS35
32 - 40 VS40
E) Setzen des Bewehrungstabes
5a.

— 4N

€

Bewehrungsstab mit leichter Drehbewegung (zur Verbesserung der Mortelverteilung) bis zur Setztief-
emarkierung in das Bohrloch einfiihren.
Der Bewehrungsstab sollte schmutz-, fett-, und 6lfrei sein.

5h.

Nach Installation des Stabes sicherstellen, dass sich die Setztiefenmarkierung am Bohrlochanfang
befindet und der Ringspalt komplett mit Mortel ausgefiillt ist. Tritt keine Masse nach Erreichen der
Setztiefe am Bohrlochanfang heraus, ist diese Voraussetzung nicht erfiillt und die Anwendung muss vor
Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt werden. Bei Uberkopfmontage ist der Bewehrungsstab zu
fixieren (z.B. Holzkeile).

5cC.
Die angegebene Verarbeitungszeit tgel ist zu beachten und einzuhalten. Achtung: die Verarbeitungszeit
kann auf Grund von unterchiedlichen Untergrund-Temperaturen variieren (Seite 4). Bewehrungsstab vor

Erreichen der Aushartezeit t, . (Seite 4) weder bewegen, noch belasten.
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Endverankerung und UbergreifungsstoB - Bemessungslast

Bei der Berechnung der Verankerungslangen von Bewehrungsstében im Bemessungsfall, wenn diese
als Endverankerung oder als UbergreifungsstoB verwendet werden, sind die Bestimmungen der Zu-
lassung ETA-24/0648 und der EN 1992-1-1:2004+AC:2010 zu berdicksichtigen.

Die Bemessungslast mit dem dazugehdrigen Versagensfall (,Herausziehen® oder ,Stahlversagen®)

wurde flr ausgewahlte Stabdurchmesser und Verankerungslangen ermittelt. Die Ergebnisse fur die
Endverankerung und UbergreifungsstdBe sind in den folgenden Tabellen aufgefiihrt.

Die Berechnungen basieren auf den folgenden Annahmen:
Bewehrungsstab BSt 500 S, f, = 500 N/mm2, Materialsicherheitsfaktor von y, = 1,15
Betonklasse C20/25 und ,gute Verbundbedingungen® nachEN 1992-1-1:2004+AC:2010 berlck-

sichtigt. Stabdurchmesser < d = 32 mm.

Die Verbundeigenschaften der Stabe werden durch die folgenden Koeffizienten bertcksichtigt:

a, = 1,0;  berlcksichtigt die Form der Stabe bei ausreichender Uberdeokung;
1,0 bei geraden Bewehrungsstaben

a, = 1,0; bericksichtigt die Betonmindestdeckung; muss gepruft werden

5 = 1,0;  bericksichtigt vorhandene Querbewehrung; 1,0 flr keine Querbewehrung

a, = 1,0, Dbericksichtigt den Einfluss von einem oder mehreren geschweilten
Querstaben 1,0 fur keine angeschweiRte Querbewehrung

a, = 1,0;  berlcksichtigt die Wirkung des Querdrucks 1,0 wenn kein Querdruck
angenommen wird

a, = 1,5; berlcksichtigt den Prozentsatz der Uberlappenden Stabe im Verhaltnis
zur Gesamtquerschnittsflache; 1,5 aufgrund der baulichen Durchbildung des Be-
stands.

Alle Bohrverfahren (Hammerbohren, Druckluftbohren, Hohlbohr-Systeme) werden durch den
Erndhungsfaktor a, = 1,0 berlcksichtigt.

Endverankerung von Platten oder Balken UbergreifungsstoB filr Bewehrungsanschliisse
von Platten und Balken

==Y o ol
S II.IIIH--I-IIIII-I-I--I-IIIII-I-I-I-IIIIII-FH-III
B L A..' e S e
- - IH -IE'--r

| e | A |

=108

EJOT SE & Co. KG - Market Unit Construction - In der Stockwiese 35 - 57334 Bad Laasphe - Germany
T +49 2752 908-0 - F +49 2752 908-731 - bau@ejot.com - www.ejot.de/bau 21



Multifix HSF Seismic

=)

EJOT

Betonstahl 08 - 32 Endverankerung UbergreifungsanstoB
> Betonklasse C20/25 3,=2,=8=3=3=10 3,=2,=2,=3=3=10
> Betonstahl BSt500 S; f, = 500 N/mm2 3,=15
> Hammer- (HD), Druckluftbohren (CD) pder Hohl- a, =10
bohrersystem (HDB) a,=10
d Negs max by Ny, Mértelvolumen | | Ny, Mortelvolumen "
[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [mi] [mm] [kN] [mi]
113 6,6 9 200 7,7 15
200 11,6 15 320 12,3 24
08 219 1000
290 16,8 22 440 17,0 33
378 219 29 567 219 43
142 10,2 13 213 10,2 19
250 18,1 23 380 18,3 34
010 34,1 1000
360 26,0 33 550 26,5 50
473 34,1 43 709 34,1 64
170 14,8 18 255 14,8 27
300 26,0 32 450 26,0 48
012 49,2 1200
(1000) 430 373 45 650 37,6 69
567 49,2 60 851 49,2 90
198 20,1 24 298 201 36
350 35,4 42 530 35,7 64
014 66,9 1400
(1000) 500 50,6 60 760 51,3 92
662 66,9 80 992 66,9 120
227 26,2 31 340 26,2 46
400 46,2 54 600 46,2 81
016 87,4 1600
(1000) 580 67,1 79 860 66,3 17
756 87,4 103 1134 87,4 154
284 41,0 60 425 41,0 90
500 723 106 760 73,2 161
020 136,6 2000
(1000) 720 104,0 153 1090 105,0 231
945 136,6 200 1418 136,6 301
312 49,6 22 468 59,6 132
550 87,4 39 830 88,0 235
022 165,3 2000
(1000) 790 125,6 56 1190 126,1 336
1040 165,3 73 1560 165,3 441
340 59,0 144 510 59,0 216
600 104,0 253 910 105,2 384
024 196,7 2000
(1000) 860 149,1 363 1310 151,4 553
1134 196,7 479 1701 196,7 718
354 64,0 133 532 64,0 200
630 13,8 237 950 1144 357
025 2134 2000
(1000) 910 164,4 342 1360 163,8 511
1181 2134 444 1772 2134 666
397 80,3 165 595 80,3 247
710 143,6 295 1060 143,0 441
028 267,2 2000
(1000) 1020 206,4 424 1520 205,0 532
1323 267,7 550 1985 267,7 825+

" Mortar volume of the overlap joint, The mortar volume of the concrete cover c,, at the face of the existing reinforcing steel, was not taken into account,
2 I, max 18 limited to 1000 mm, see ETA-24/0648
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Betonstahl 08 - 32 Endverankerung UbergreifungsstoB

> Concrete class C20/25 3,=2=3=3=23=10 a=a,=a=a-=a=10

> Rebar BSt 500 S; a;=15

> f, =500 N/mm? a,=1,0

> Hammer- (HD), hollow- (HDB) or compressed air (CD) a,=10

d Negs lymax by N, Mértelvolumen I, Ney Mértelvolumen "

[mm] [kN] [mm] [mm] [kN] [ml] [mm] [kN] [ml]
454 104,9 246 681 104,9 369
810 187,3 440 1120 172,6 608

032 349,7 2000

(1000) 1160 268,2 630 1560 2405 847

1512 349,7 821 20002 308,3 1086

" Mértelvolumen des UbergreifungstoBes. Das Mértelvolumen der Betoniiberdeckung c,, an der Stirnseite des vorhandenen Betonstahls, wurde nicht beriicksichtigt.

2 Maximale Setztiefe I, ms DE1 Verwendung des Hohlbohrersystems (HDB), siehe ETA-24/0648

Die Bemessungslast N, (Endverankerung, Ubergreifungsstoss) kann unter Beibehaltung der zuvor akzeptierten
Randbedingungen und Verankerungslangen |, bzw. Ubergreifungslange |, fir weitere Betonklassen um-
gewandelt werden, wobei wie folgt vorgegangen wird:

N =min (N

*
Rd,con NR f

Rd,s’

Der Umrechnungsfaktor f

d bd,con

- Factor) [kN]

kannd er nachstehenden Tabelle enthommen werden.

bd,con
Betonklasse Bewehrungsstab-0 fg fig.con-FaKEOT
[ [mm] [IN/mm?] [

C12/15 1,6 0,70
C16/20 2,0 0,87
€20/25 2,3 1,00
€25/30 2,7 1,17
C30/37 08 to @32 mm 3,0 1,30
(C35/45 3,4 1,48
C40/50 3,7 1,61

C45/50 4,0 1,74
€50/60 43 1,87
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Feuerwiderstand - UbergreifungsstoB

Die vorliegenden Tabellen beinhalten den mittleren Abminderungsfaktor k,,, der zur
Bestimmung der Bemessungsverbundtragfahigkeit fod,fi von nachtréglich eingebauten
Bewehrungsanschllssen unter Brandbeanspruchung flr eine Feuerwiderstandsklasse bendétigt
wird.

Der angegebene mittlere Abminderungsfaktor Re(x» gilt fOr Verbindungen von Platte an Platte
(Ubergreifungsstoss), bei denen die untere Flache senkrecht dem Feuer ausgesetzt (eine Seite)
und die Temperatur gleichmaBig ist. Die Verbundtragfahigkeit entlang des Stabes wird daher
als gleichmaBig vorausgesetzt und hangt wesentlich von der Betondeckung und der Dauer des
Feuers ab.

loas = 1,

Die Warmeentwicklung von Bauteilen wird mit einem Brandmodell berechnet, das auf
der Standard Uniform-Temperature-Time-Curve (UTTC) nach ISO 834-1 basiert und
versucht einen realen Brand zu simulieren.

Unten die berechnete Warmeverteilung einer Platte nach einer Temperatureinwirkung
von 14400 sec. (240 min) fir die Feuerwiderstandsklasse R240.

Der Einfluss von Wéarme auf die Verbundtragfahigkeit des Mortels wurde durch Ver-
suche ermittelt und wird durch den in der ETA-24/0648 angegebenen Reduktions-
faktor k; (6) ausgedrickt.
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Die Berechnung der erforderlichen Ubergreifungsléangen l, im Bemessungsfall ist geméaB EN
1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 8.7.3, durchzuflhren, wobei die Bestimmungen der
ETA-24/0648 szu berlcksichtigen sind.

Der Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit f
folgender Gleichung zu berechnen:

»aq Unter Brandbeanspruchung ist nach

fbd,ﬁ = ke(x) ) fbd,PIR : Yc / yM,ﬂ " fbd,fi,con = fbd,PIR

with:

f, 4 = Bemessungswert der Verbundtragféhigkeit unter Brandbeanspruchung
in N/mm?

Re(x) = Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung als Funktion des
Temperaturprofils, angegeben in den folgenden Tabellen

fuprn = ~ Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit im kalten Zustand nach
ETA-24/0648, Tab. C2 in Abhangigkeit von Betonklasse, Bewehrungsdurch-
messer, Bohrverfahren und Verbundbereich nach EN 1992-1-1 in N/mm?

Y, = Teilsicherheitsbeiwert von Beton nach EN 1992-1-1;
1,5 bei fehlender nationaler Regelung

Ywi =  leilsicherheitsfaktor der Brandbeanspruchung nach EN 1992-1-2;
1,0 bei fehlender nationaler Regelung

fogsicon = Umrechnungsfaktor unter BerUcksichtigung des Einflusses der Betonklasse

Der mittlere Abminderungsfaktor k,, , fur Verbindungen von Platte an Platte mit Be-
wehrungsstaben @8 - @32 mm und Brand bei 30, 60, 90, 120, 180 oder 240 min ist in der
vorliegenden Tabelle fur verschiedene Betondeckungen angegeben und gilt nur bei guten
Verbundbedingungen:

EJOT

UbergreifungsstoB
gng(g\;uznrgT:tab Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung Eemz’
Feuerwiderstandsklasse

[ R30 R60 R90 R120 R180 R240
[mm] ] [ [l [] [l ]
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 0,44 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
45 0,60 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
50 0,78 0,20 0,07 0,00 0,00 0,00
55 0,98 0,27 0,11 0,00 0,00 0,00
60 1,00 0,36 0,15 0,07 0,00 0,00
65 1,00 0,46 0,20 0,10 0,00 0,00
70 1,00 0,56 0,26 0,13 0,00 0,00
75 1,00 0,68 0,32 0,17 0,06 0,00
80 1,00 0,80 0,39 0,22 0,08 0,00
85 1,00 0,91 0,49 0,27 0,11 0,00
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UbergreifungsstoB
Bewehrungsstab Mittlerer Abominderungsfaktor unter Brandeinwirkung Eomz)
08 - 0 32 mm Feuerwiderstandsklasse
[ R30 R60 R90 R120 R180 R240
[mm] ] [ ] [] [ [
90 1,00 1,00 0,56 0,33 0,13 0,07
95 1,00 1,00 0,65 0,39 0,16 0,08
100 1,00 1,00 0,74 0,46 0,20 0,10
105 1,00 1,00 0,84 0,53 0,24 0,12
110 1,00 1,00 0,94 0,61 0,29 0,15
115 1,00 1,00 1,00 0,69 0,33 0,18
120 1,00 1,00 1,00 0,78 0,39 0,21
125 1,00 1,00 1,00 0,86 0,45 0,25
130 1,00 1,00 1,00 0,95 0,51 0,29
135 1,00 1,00 1,00 1,00 0,57 0,33
140 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,38
145 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71 0,43
150 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,48
155 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,53
160 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,59
165 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,65
170 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71
175 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77
180 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83

G = Betoniiberdeckung

nom

2 kem = Mittlerer Abminderungsfaktor iiber die Einbindetiefe des Bewehrungsstabes in Abhdngigkeit vom Temperaturprofil

Zwischenwerte von Re(x) koénnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zulassig.

Die Verbundfahigkeit f

entnommen werden:

bd,PIR

ist abhangig von der Betonklasse und dem Bewehrungsdurchmesser
sowie dem entsprechenden Umrechnungsfaktor f

bd,fi,con

und kann der folgenden Tabelle
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Betonklasse 0-Bewehrungsstab fus . con”FaKEOT
(ale Bohrmethoden)

[ [mm] [IN/mm?] [
c12/15 1,6 1,44
C16/20 2,0 1,15
C20/25 2,3 1,00
£25/30 2,7 0,85
C30/37 08 to @32 mm 3,0 0,77
(C35/45 3,4 0,68
C40/50 3,7 0,62
C45/50 4,0 0,58
€50/60 43 0,54

Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf die Bemessung fur normale Umgebungstemperatur.
Diese muss zusatzlich und in Bezug auf ETA-24/0648 erfolgen.

Nachtraglich eingebaute BewehrungsanschllUsse mussen fur eine normale Umgebungstemperatur

ausgelegt werden, bevor die Bemessung fur Brandbedingungen erfolgt.

Der Teilsicherheitsbeiwert fur Einwirkungen kann zur Bestimmung der empfohlenen Lasten im

Brandfall mit y. = 1,0 angenommen werden.
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Feuerwiderstand - Entverankerung Trager/Wand oder Stutze/Platte

Die vorliegenden Tabellen beinhalten den mittleren Abminderungsfaktor Re(x), der zur Bestimmung
der Bemessungsverbundtragfahigkeit fbd,fi von nachtraglich eingebauten Bewehrungsanschltssen
unter Brandbeanspruchung flr eine Feuerwiderstandsklasse bendtigt wird.

Der mittlere Abminderungsfaktor k., iftr Trager/Wand- oder Stiitze/Platte-Verbindungen, bei denen
der Bewehrungsstab innerhalb der Wand / der Platte eingemortelt ist und der Temperaturgradient
in der Dicke der Wand bzw. der Platte verlauft, wenn der Balken (3-seitig) oder die Stiitze (4-seitig)
dem Feuer ausgesetzt ist..

i
I na
ecem
1 it
TR e
f b
- .
eReRe
1
2Ny
Breite = 30 cm

Die Temperatur entlang der Verbundflache ist nicht einheitlich und hangt von der Branddauer,

der Verankerungslange und der Betondeckung des Bewehrungsstabes im Inneren des Tragers
(Schutz vor thermischer Einwirkung) ab. Daher werden die Temperaturprofile entlang des Verbundes
fur jede Branddauer, fur jede Verbundlange und fur die Betondeckung im Inneren des

Balkens von ¢ =10, 20, 30 und 40 mm bestimmt.

Der angegebene mittlere Abminderungsfaktor ke(x) ist ein Mittelwert als Funktion des Temperaturprofils
entlang der Verbundlange. Das Rechenmodell des Brandes basiert auf der Standard Uniform-
Temperature-Time-Time-Curve (UTTC) nach ISO 834-1 und versucht, die Warmeentwicklung von
Bauteilen bei einem realen Brand zu simulieren. Unten die berechnete Warmeverteilung eines

Balkens / einer Sttze und einer Wand / einer Platte nach einer Temperatureinwirkung von 14400 sec.
(240 min) fur die Feuerwiderstandsklasse R240.
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Das Brandmodell bestimmt die Warmeverteilung fur Stabe an der Bauteilecke
(2 Seiten beflammt) und am Bauteilrand (1 Seite beflammt).

o o
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Breite = 30 cm Breite = 30 cm

Der Einfluss der Warme auf die Verbundtragfahigkeit des Mértels wurde durch Versuche ermittelt
und wird durch den in ETA-24/0648 angegebenen Reduktionsfaktor k; (6) ausgedriickt.

Die Berechnung der erforderlichen Verankerungslange lod im Bemessungsfall ist geméaiB EN 1992-
1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 8.4, durchzufihren, wobei die Bestimmungen der ETA-24/0648 zu
beachten sind. Der Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit f, ;. unter Brandbeanspruchung ist
nach folgender Gleichung zu berechnen:

fbd,ﬁ = ke(x) ’ fbd,P\R N yc / ’YM,fl . fbd,fi,con S fbd,PlR

mit:

fas =  Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit unter Brandbeanspruchung in N/mm?
K = Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung als Funktion des

Temperaturprofils, angegeben in den folgenden Tabellen

f = Bemessungswert der Verbundtragfahigkeit im kalten Zustand nach ETA-24/0648,
Tab. C2 in Abhangigkeit von Betonklasse, Bewehrungsdurchmesser, Bohrverfahren und
Verbundbereich nach EN 1992-1-1 in N/mm?

Y, = Teilsicherheitsbeiwert von Beton nach EN 1992-1-1; 1,5 bei fehlender nationaler
Regelung
Yws =  leilsicherheitsfaktor der Brandbeanspruchung nach EN 1992-1-2; 1,0 bei

fehlendernationaler Regelung

foaicon =  Umrechnungsfaktor unter Berlicksichtigung des Einflusses der Betonklasse

Der mittlere Abminderungsfaktor Re(x) fUr z. B. Trager-Wand oder StUtze-Platte Anwendungen bei
Betondeckungen von cnom = 10, 20, 30 und 40 mm und unterschiedlichen Durchmesser des Be-
wehrungsstabs sowie einer Brandeinwirkungsdauer von 30, 60, 90, 120, 180 oder 240 min ist fur
einen Bewehrungsstab am Bauteilrand (1-seitig beflammt) oder flir einen Bewehrungsstab in der
Bauteilecke (2-seitig beflammt) in den folgenden Tabellen angegeben und gilt bei guten Verbund-
bedingungen:
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Endverankerung - Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung RO(X)”

C

nom

Bewehrungsstab am Bauteilrand

Bewehrungsstab an der Bauteilecke

=10 mm" (1-seitig beflammt) (2-seitig beflammt)

gngf;zgngsstab Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstandsklasse

12 R30 R60 R90 R120 R180 R240 R30 R60 R90 R120 R180 R240
[mm] [ [l [ [ [ [ [ [-] [ [l [ [
80 0,71 0,34 0,18 0,10 0,04 0,01 0,50 0,19 0,08 0,04 0,01 0,00
90 0,74 0,41 0,23 0,14 0,05 0,02 0,55 0,25 0,11 0,06 0,02 0,00
100 0,77 0,47 0,28 0,17 0,07 0,03 0,60 0,32 0,15 0,09 0,03 0,01
110 0,79 0,52 0,34 0,22 0,10 0,05 0,63 0,38 0,20 0,12 0,05 0,02
120 0,80 0,56 0,40 0,27 0,13 0,07 0,67 0,43 0,26 0,16 0,08 0,04
130 0,82 0,59 0,44 0,32 0,16 0,09 0,69 0,47 0,32 0,21 0,10 0,05
140 0,83 0,62 0,48 0,37 0,20 0,11 0,71 0,51 0,37 0,26 0,13 0,07
150 0,84 0,64 0,52 0,41 0,24 0,14 0,73 0,54 0,41 0,31 0,17 0,10
160 0,85 0,67 0,55 0,45 0,28 0,17 0,75 0,57 0,45 0,35 0,21 0,12
170 0,86 0,69 0,57 0,48 0,33 0,20 0,76 0,60 0,48 0,39 0,25 0,15
180 0,87 0,70 0,60 0,51 0,36 0,24 0,78 0,62 0,51 0,43 0,29 0,18
190 0,88 0,72 0,62 0,54 0,40 0,27 0,79 0,64 0,53 0,46 0,33 0,22
200 0,88 0,73 0,64 0,56 0,43 0,31 0,80 0,66 0,56 0,48 0,36 0,26
210 0,89 0,75 0,66 0,58 0,45 0,34 0,81 0,67 0,58 0,51 0,39 0,29
220 0,89 0,76 0,67 0,60 0,48 0,37 0,82 0,69 0,60 0,53 0,42 0,32
230 0,90 0,77 0,69 0,62 0,50 0,40 0,83 0,70 0,61 0,55 0,44 0,35
240 0,90 0,78 0,70 0,63 0,52 0,42 0,83 0,72 0,63 0,57 0,47 0,38
250 0,91 0,79 0,71 0,65 0,54 0,45 0,84 0,73 0,65 0,59 0,49 0,40
260 0,91 0,79 0,72 0,66 0,56 0,47 0,85 0,74 0,66 0,60 0,51 0,43
270 0,91 0,80 0,73 0,67 0,58 0,49 0,85 0,75 0,67 0,62 0,53 0,45
280 0,92 0,81 0,74 0,69 0,59 0,51 0,86 0,76 0,68 0,63 0,54 0,47
290 0,92 0,82 0,75 0,70 0,60 0,52 0,86 0,76 0,69 0,64 0,56 0,49
300 0,92 0,82 0,76 0,71 0,62 0,54 0,87 0,77 0,70 0,66 0,57 0,50
310 0,92 0,83 0,77 0,72 0,63 0,55 0,87 0,78 0,71 0,67 0,59 0,52
320 0,93 0,83 0,77 0,73 0,64 0,57 0,87 0,79 0,72 0,68 0,60 0,53
350 0,93 0,85 0,79 0,75 0,67 0,61 0,89 0,80 0,75 0,70 0,63 0,57
400 0,94 0,87 0,82 0,78 0,71 0,65 0,90 0,83 0,78 0,74 0,68 0,63
450 0,95 0,88 0,84 0,80 0,75 0,69 0,91 0,85 0,80 0,77 0,72 0,67
500 0,95 0,89 0,86 0,82 0,77 0,72 0,92 0,86 0,82 0,79 0,74 0,70
550 0,96 0,90 0,87 0,84 0,79 0,75 0,93 0,88 0,84 0,81 0,77 0,73
600 0,96 0,91 0,88 0,85 0,81 0,77 0,93 0,89 0,85 0,83 0,79 0,75
700 0,97 0,92 0,90 0,87 0,84 0,80 0,94 0,90 0,87 0,85 0,82 0,79
800 0,97 0,93 0,91 0,89 0,86 0,83 0,95 0,91 0,89 0,87 0,84 0,81
900 0,97 0,94 0,92 0,90 0,87 0,85 0,96 0,92 0,90 0,89 0,86 0,83
1000 0,98 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,96 0,93 0,91 0,90 0,87 0,85

Y C,,,, = Betoniiberdeckung
= Einbindelénge des Bewehrungsstahls im Beton

2)|
p'a

3 ke(x) = Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung als Funktion des Temperaturprofils

Zwischenwerte von Re(x) konnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zulassig.
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Multifix HSF Seismic

EJOT

Endverankerung - Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung Rmxf'

C

nom

Bewehrungsstab am Bauteilrand

Bewehrungsstab an der Bauteilecke

=20 mm" (1-seitig beflammt) (2-seitig beflammt)
Bewehrungsstab

Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstandsklasse
08 - 020
12 R30 R60 R90 R120 R180 R240 R30 R60 R90 R120 R180 R240
(mm] [ [l [ [ [ [ [ [-] [ [l [ [
80 0,91 0,48 0,27 0,15 0,05 0,01 0,66 0,24 0,11 0,06 0,01 0,00
90 0,92 0,54 0,31 0,18 0,07 0,02 0,69 0,29 0,14 0,08 0,02 0,00
100 0,92 0,59 0,36 0,22 0,09 0,04 0,72 0,34 0,17 0,10 0,04 0,01
110 0,93 0,62 0,40 0,25 0,11 0,05 0,75 0,40 0,21 0,13 0,05 0,02
120 0,94 0,66 0,45 0,29 0,13 0,06 0,77 0,45 0,26 0,16 0,07 0,03
130 0,94 0,68 0,50 0,33 0,15 0,08 0,79 0,49 0,30 0,19 0,09 0,04
140 0,95 0,71 0,53 0,37 0,18 0,10 0,80 0,53 0,35 0,23 0,11 0,06
150 0,95 0,72 0,56 0,42 0,21 0,12 0,82 0,56 0,39 0,27 0,14 0,07
160 0,95 0,74 0,59 0,45 0,24 0,14 0,83 0,59 0,43 0,31 0,16 0,09
170 0,96 0,76 0,61 0,48 0,28 0,16 0,84 0,61 0,46 0,35 0,19 0,11
180 0,96 0,77 0,64 0,51 0,31 0,19 0,85 0,63 0,49 0,39 0,23 0,14
190 0,96 0,78 0,65 0,54 0,35 0,21 0,85 0,65 0,52 0,42 0,26 0,16
200 0,96 0,79 0,67 0,56 0,38 0,24 0,86 0,67 0,54 0,45 0,30 0,19
210 0,96 0,80 0,69 0,58 0,41 0,27 0,87 0,69 0,57 0,47 0,33 0,22
220 0,97 0,81 0,70 0,60 0,44 0,31 0,87 0,70 0,59 0,50 0,36 0,25
230 0,97 0,82 0,71 0,62 0,46 0,34 0,88 0,71 0,60 0,52 0,39 0,28
240 0,97 0,83 0,73 0,63 0,49 0,36 0,89 0,72 0,62 0,54 0,41 0,31
250 0,97 0,83 0,74 0,65 0,51 0,39 0,89 0,74 0,64 0,56 0,44 0,34
260 0,97 0,84 0,75 0,66 0,52 0,41 0,89 0,75 0,65 0,58 0,46 0,37
270 0,97 0,85 0,76 0,68 0,54 0,44 0,90 0,76 0,66 0,59 0,48 0,39
280 0,97 0,85 0,77 0,69 0,56 0,46 0,90 0,76 0,67 0,61 0,50 0,41
290 0,97 0,86 0,77 0,70 0,57 0,47 0,90 0,77 0,69 0,62 0,52 0,43
300 0,97 0,86 0,78 0,71 0,59 0,49 0,91 0,78 0,70 0,63 0,53 0,45
310 0,98 0,87 0,79 0,72 0,60 0,51 0,91 0,79 0,71 0,64 0,55 0,47
320 0,98 0,87 0,79 0,73 0,61 0,52 0,91 0,79 0,72 0,66 0,56 0,48
350 0,98 0,88 0,81 0,75 0,65 0,56 0,92 0,81 0,74 0,68 0,60 0,53
400 0,98 0,90 0,84 0,78 0,69 0,62 0,93 0,83 0,77 0,72 0,65 0,59
500 0,98 0,92 0,87 0,82 0,75 0,69 0,94 0,87 0,82 0,78 0,72 0,67
600 0,99 0,93 0,89 0,85 0,79 0,75 0,95 0,89 0,85 0,82 0,77 0,72
700 0,99 0,94 0,91 0,87 0,82 0,78 0,96 0,91 0,87 0,84 0,80 0,76
800 0,99 0,95 0,92 0,89 0,85 0,81 0,97 0,92 0,89 0,86 0,82 0,79
900 0,99 0,95 0,93 0,90 0,86 0,83 0,97 0,93 0,90 0,88 0,84 0,82
1000 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,85 0,97 0,93 0,91 0,89 0,86 0,83
1500 0,99 0,97 0,96 0,94 0,92 0,90 0,98 0,96 0,94 0,93 0,91 0,89
2000 1,00 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,99 0,97 0,95 0,94 0,93 0,92

Y C,,,, = Betoniiberdeckung
= Einbindelénge des Bewehrungsstahls im Beton

2)|
p'a

3 ke(x) = Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung als Funktion des Temperaturprofils

Zwischenwerte von Re(x) konnen linear interpoliert werden, Eine Extrapolation ist nicht zuldssig,
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Multifix HSF Seismic

EJOT

Endverankerung - Mittlerer Abminderungsfaktor unter BrandeinwirkungR 3

0(x)

C

nom

Bewehrungsstab am Bauteilrand

Bewehrungsstab an der Bauteilecke

=30 mm" (1-seitig beflammt) (2-seitig beflammt)

gnge;g;ngsstab Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstandsklasse

12 R30 R60 R90 R120 R180 R240 R30 R60 R90 R120 R180 R240
[mm] [ [ [l [ [ [ [-] [ [ [l [ [
80 1,00 0,71 0,39 0,23 0,08 0,03 0,88 0,39 0,19 0,10 0,03 0,00
90 1,00 0,74 0,43 0,26 0,10 0,04 0,90 0,43 0,22 0,12 0,04 0,01
100 1,00 0,77 0,47 0,29 0,12 0,05 0,91 0,48 0,25 0,14 0,05 0,02
110 1,00 0,79 0,51 0,32 0,13 0,06 0,92 0,53 0,29 0,17 0,07 0,03
120 1,00 0,81 0,55 0,36 0,15 0,07 0,92 0,57 0,33 0,20 0,08 0,04
130 1,00 0,82 0,59 0,39 0,18 0,08 0,93 0,60 0,37 0,23 0,10 0,05
140 1,00 0,83 0,62 0,43 0,20 0,10 0,93 0,63 0,41 0,26 0,12 0,06
150 1,00 0,85 0,64 0,47 0,23 0,12 0,94 0,66 0,45 0,30 0,14 0,08
160 1,00 0,86 0,67 0,50 0,25 0,14 0,94 0,68 0,48 0,33 0,17 0,09
170 1,00 0,86 0,69 0,53 0,28 0,15 0,95 0,70 0,51 0,37 0,19 0,11
180 1,00 0,87 0,70 0,55 0,31 0,18 0,95 0,71 0,54 0,41 0,22 0,13
190 1,00 0,88 0,72 0,58 0,34 0,20 0,95 0,73 0,57 0,44 0,25 0,15
200 1,00 0,88 0,73 0,60 0,37 0,22 0,95 0,74 0,59 0,47 0,28 0,17
210 1,00 0,89 0,75 0,62 0,40 0,25 0,96 0,75 0,61 0,49 0,31 0,20
220 1,00 0,89 0,76 0,64 0,43 0,27 0,96 0,77 0,62 0,51 0,35 0,22
230 1,00 0,90 0,77 0,65 0,46 0,30 0,96 0,78 0,64 0,53 0,37 0,25
240 1,00 0,90 0,78 0,67 0,48 0,33 0,96 0,78 0,66 0,55 0,40 0,28
250 1,00 0,91 0,79 0,68 0,50 0,36 0,96 0,79 0,67 0,57 0,42 0,31
260 1,00 0,91 0,79 0,69 0,52 0,38 0,96 0,80 0,68 0,59 0,45 0,34
270 1,00 0,91 0,80 0,70 0,54 0,41 0,97 0,81 0,69 0,60 0,47 0,36
280 1,00 0,92 0,81 0,71 0,55 0,43 0,97 0,82 0,70 0,62 0,49 0,38
290 1,00 0,92 0,82 0,72 0,57 0,45 0,97 0,82 0,72 0,63 0,50 0,40
300 1,00 0,92 0,82 0,73 0,58 0,46 0,97 0,83 0,72 0,64 0,52 0,42
310 1,00 0,93 0,83 0,74 0,60 0,48 0,97 0,83 0,73 0,65 0,54 0,44
320 1,00 0,93 0,83 0,75 0,61 0,50 0,97 0,84 0,74 0,67 0,55 0,46
350 1,00 0,93 0,85 0,77 0,64 0,54 0,97 0,85 0,76 0,69 0,59 0,51
400 1,00 0,94 0,87 0,80 0,69 0,60 0,98 0,87 0,79 0,73 0,64 0,57
500 1,00 0,95 0,89 0,84 0,75 0,68 0,98 0,90 0,83 0,79 0,71 0,65
600 1,00 0,96 0,91 0,87 0,79 0,73 0,98 0,91 0,86 0,82 0,76 0,71
700 1,00 0,97 0,92 0,89 0,82 0,77 0,99 0,93 0,88 0,85 0,79 0,75
800 1,00 0,97 0,93 0,90 0,84 0,80 0,99 0,94 0,90 0,87 0,82 0,78
900 1,00 0,97 0,94 0,91 0,86 0,82 0,99 0,94 0,91 0,88 0,84 0,81
1000 1,00 0,98 0,95 0,92 0,87 0,84 0,99 0,95 0,92 0,89 0,86 0,83
1500 1,00 0,98 0,96 0,95 0,92 0,89 0,99 0,97 0,94 0,93 0,90 0,88
2000 1,00 0,99 0,97 0,96 0,94 0,92 1,00 0,97 0,96 0,95 0,93 0,91

Y C,,,, = Betoniiberdeckung
= Einbindelénge des Bewehrungsstahls im Beton

2)|
p'a

3 ke(x) = Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung als Funktion des Temperaturprofils

Zwischenwerte von Re(x) konnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zulassig.
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Multifix HSF Seismic

EJOT

Endverankerung - Mittlerer Abminderungsfaktor unter BrandeinwirkungR 3

0(x)

C

nom

Bewehrungsstab am Bauteilrand

Bewehrungsstab an der Bauteilecke

=40 mm" (1-seitig beflammt) (2-seitig beflammt)

gngiI:)rungsstab Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstandsklasse

12 R30 R60 R90 R120 R180 R240 R30 R60 R90 R120 R180 R240
[mm] [ [ [l [ [ [ [-] [ [ [l [ [
80 1,00 0,90 0,55 0,33 0,13 0,04 1,00 0,62 0,32 0,18 0,06 0,01
90 1,00 0,91 0,58 0,35 0,14 0,05 1,00 0,66 0,35 0,20 0,07 0,02
100 1,00 0,92 0,62 0,38 0,16 0,06 1,00 0,70 0,38 0,23 0,09 0,03
110 1,00 0,93 0,65 0,40 0,17 0,07 1,00 0,73 0,42 0,25 0,10 0,04
120 1,00 0,94 0,68 0,43 0,19 0,08 1,00 0,75 0,45 0,28 0,12 0,05
130 1,00 0,94 0,70 0,46 0,21 0,10 1,00 0,77 0,49 0,31 0,13 0,06
140 1,00 0,95 0,73 0,49 0,23 0,11 1,00 0,78 0,53 0,34 0,15 0,07
150 1,00 0,95 0,74 0,52 0,25 0,12 1,00 0,80 0,56 0,37 0,17 0,09
160 1,00 0,95 0,76 0,55 0,27 0,14 1,00 0,81 0,58 0,40 0,19 0,10
170 1,00 0,95 0,77 0,58 0,29 0,15 1,00 0,82 0,61 0,43 0,21 0,11
180 1,00 0,96 0,79 0,60 0,32 0,17 1,00 0,83 0,63 0,46 0,24 0,13
190 1,00 0,96 0,80 0,62 0,34 0,19 1,00 0,84 0,65 0,49 0,26 0,15
200 1,00 0,96 0,81 0,64 0,37 0,20 1,00 0,85 0,67 0,52 0,29 0,17
210 1,00 0,96 0,82 0,66 0,39 0,22 1,00 0,86 0,68 0,54 0,31 0,19
220 1,00 0,97 0,83 0,68 0,42 0,24 1,00 0,86 0,70 0,56 0,34 0,21
230 1,00 0,97 0,83 0,69 0,44 0,27 1,00 0,87 0,71 0,58 0,37 0,23
240 1,00 0,97 0,84 0,70 0,47 0,29 1,00 0,87 0,72 0,60 0,40 0,25
250 1,00 0,97 0,85 0,71 0,49 0,31 1,00 0,88 0,73 0,61 0,42 0,27
260 1,00 0,97 0,85 0,73 0,51 0,33 1,00 0,88 0,74 0,63 0,44 0,30
270 1,00 0,97 0,86 0,74 0,53 0,36 1,00 0,89 0,75 0,64 0,46 0,32
280 1,00 0,97 0,86 0,75 0,54 0,38 1,00 0,89 0,76 0,66 0,48 0,35
290 1,00 0,97 0,87 0,75 0,56 0,40 1,00 0,90 0,77 0,67 0,50 0,37
300 1,00 0,97 0,87 0,76 0,57 0,42 1,00 0,90 0,78 0,68 0,52 0,39
310 1,00 0,98 0,88 0,77 0,59 0,44 1,00 0,90 0,79 0,69 0,53 0,41
320 1,00 0,98 0,88 0,78 0,60 0,46 1,00 0,91 0,79 0,70 0,55 0,43
350 1,00 0,98 0,89 0,80 0,63 0,50 1,00 0,91 0,81 0,72 0,59 0,48
400 1,00 0,98 0,90 0,82 0,68 0,57 1,00 0,92 0,83 0,76 0,64 0,54
450 1,00 0,98 0,91 0,84 0,72 0,61 1,00 0,93 0,85 0,79 0,68 0,59
500 1,00 0,98 0,92 0,86 0,74 0,65 1,00 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63
550 1,00 0,99 0,93 0,87 0,77 0,68 1,00 0,95 0,88 0,82 0,74 0,67
600 1,00 0,99 0,94 0,88 0,79 0,71 1,00 0,95 0,89 0,84 0,76 0,70
700 1,00 0,99 0,95 0,90 0,82 0,75 1,00 0,96 0,91 0,86 0,79 0,74
800 1,00 0,99 0,95 0,91 0,84 0,78 1,00 0,96 0,92 0,88 0,82 0,77
900 1,00 0,99 0,96 0,92 0,86 0,81 1,00 0,97 0,93 0,89 0,84 0,80
1000 1,00 0,99 0,96 0,93 0,87 0,83 1,00 0,97 0,93 0,90 0,85 0,82

Y C,,,, = Betoniiberdeckung
= Einbindelénge des Bewehrungsstahls im Beton

2)|
p'a

3 ke(x) = Mittlerer Abminderungsfaktor unter Brandeinwirkung als Funktion des Temperaturprofils

Zwischenwerte von Re(x) konnen linear interpoliert werden. Eine Extrapolation ist nicht zulassig.
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Multifix HSF Seismic

Die Verbundtragfahigkeit  , . ist abhéangig von der Betonklasse und dem Bewehrungsdurchmesser
sowie dem dazugehorigen Umrechnungsfaktor f_, . - und ist fir Bewehrungsstabe an der
Bauteilecke und am Bauteilrand in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

EJOT

Betonklasse @0-Bewehrungsstab fiom fogicon-FaKEOT
(alle Bohrmethoden)

[l (mm] (N/mm?] [l
C12/15 1,6 1,44
C16/20 2,0 1,15
C20/25 2,3 1,00
C25/30 2,7 0,85
C30/37 @8 to @32 mm 3,0 0,77
C35/45 34 0,68
C40/50 3,7 0,62
C45/50 4,0 0,58
C50/60 4,3 0,54

Die angegebenen Werte beziehen sich nicht auf die Bemessung fur normale Umgebungstemperatur.
Diese muss zusatzlich und in Bezug auf ETA-24/0648 erfolgen.

Nachtraglich eingebaute Bewehrungsanschllisse mussen fur eine normale Umgebungstemperatur
ausgelegt werden, bevor die Bemessung fUr Brandbedingungen erfolgt.

Die Verbundtragfahigkeit f,, . darf nicht fur Verbindungen von Balken an Balken angewendet werden.

Der Teilsicherheitsbeiwert fur Einwirkungen kann zur Bestimmung der empfohlenen Lasten im
Brandfall mit y. = 1,0 angenommen werden.
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Multifix HSF Seismic EJO.F

Chemische Bestandigkeit

Chemikalie Konzentration Gewichts-% Besténdig Nicht Besténdig
Blei-Akku-Séure X
Essigsaure (Ethansdure) 10% X

Essigsaure (Ethansdure) 40% X
Zementschlamm X
Aceton 5% X

Aceton 10% X
Aceton 100% X
Ammoniak, in wassriger Losung 5% X
Ammoniak, in wassriger Losung 32% X
Anillin 100% X
Bier 100% X
Chlor Alle Alle X
Benzol 100% X
Borséure X
Kalziumcarbonat Alle Alle X
Kalziumchlorid X

Kalziumhydroxid X
Kalziumhypochlorit 10% X

Tetrachlormethan 100% X
Natronlauge 10% X
Natronlauge 40% X
Zitronenséure 10% X

Zitronenséure 50% X
Zitronenséure Alle X
Chlorwasser, Schwimmbad Alle Alle X

Deminieralisiertes Wasser Alle Alle X

Dieseldl 100% X

Ethanol (Alkohol) in wéssriger Lésung 100% X
Ethanol (Alkohol) in wéssriger Losung 50% X
Methanséure (Ameisenséure) 10% X
Methanséure (Ameisenséure) 30% X
Methanséure (Ameisenséure) 100% X
Formaldehyd, wéssrige Lésung 20% X
Formaldehyd, wéssrige Lésung 30% X
Difluorodichloromethane (Freon) X
Heizol X

Benzin (premium grade) 100% X

Ethylenglycol X
Hydraulikflissigkeit konz. konz. X

Chlorwasserstoffsaure (Salzséure) konz. konz. X
Wasserstoffperoxid 10% X
Wasserstoffperoxid 30% X

Die in der Tabelle aufgeflihrten Angaben gelten flr kurzzeitigen Kontakt bei 20 °C des vollstandig ausgeharteten
M@rtel mit der Chemikalie (z. B. kurzeitiger Kontakt in einem Uberlauf)
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Chemische Bestandigkeit

Multifix HSF Seismic

EJOT

Chemical Agent Concentration Resistant Not resistant
Hydroxypropionséure (Milchséure) 10% x

Isopropanol 100% X
Hydroxypropionséure (Milchséure) 10% X

Hydroxypropionséure (Milchséure) Alle X
Leindl 100% X

Motorendl / Schmierdl 100% X

Magnesiumchlorid, wéssrige Losung Alle X
Methanol 100% X
Motorenbenzin X
Motorendl (SAE 20 W-50) 100% X
Salpeterséure 10% X
Olséure 100% X
Perchlorethylen 100% X
Petroleum 100% X
Phenol wissrige Losung 8% X
Phenylmethanol 100% X

Phosphorséure 85% X
Phosphorsaure 10% X

Potasche (basisch, Kaliumhydroxid) 10% X
Potasche (basisch, Kaliumhydroxid) 40% X
Kaliumcarbonat, wassrige Losung Alle X
Kaliumchlorit, wassrige lésung Alle X
Kaliumnitrat, wéssrige Losung Alle X
Seewasser, salzig Alle X

Natriumcarbonat Alle X

Natriumchlorid (Kochsalz), wéssrige

Losung Alle X
Natriumphosphat, wéssrige Losung Alle X
Natriumsilikat Alle X
Schwefelsdure 10% X

Schwefelséure 30% X
Schwefelséure 70% X
Weinséure Alle X
Tetrachlorethylen 100 X
Toluol X
Trichlorethylen 100% X
Terpentin 100% X

Die in der Tabelle aufgefuhrten Angaben gelten fur kurzzeitigen Kontakt bei 20 °C des vollstandig aus-
geharteten Mbrtel mit der Chemikalie (z. B. kurzeitiger Kontakt in einem Uberlauf)
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